
南方公司危险废物经营许可证拟核准经营类别代码及规模

	序号
	废物名称
	废物类别
	废物来源
	典型组成成分及其比例
	能力（吨/年）
	利用处置方式

	1
	铅渣
	HW48

321-010-48
	铅锌冶炼过程中，氧化锌浸出处理产生的氧化锌浸出渣
	铅
	50000
	侧吹氧化熔炼

	2
	铅滤饼
	HW29

321-103-29
	铜、锌、铅冶炼过程中烟气制酸产生的废甘汞，烟气净化废酸处理污泥
	铅、硫、汞
	1000
	

	3
	含铅玻璃
	HW31

304-002-31
	使用铅盐和铅氧化物进行显像管玻璃熔炼过程中产生的废渣
	铅
	12000
	

	4
	
	HW49

900-044-49
	阴极射线管
	铅、玻璃
	
	

	5
	废铅膏
	HW31

421-001-31
	废铅蓄电池拆解过程中产生的废铅板、废铅膏
	铅
	30000
	

	6
	铅蓄电池生产中废渣、污泥
	HW31

384-004-31
	铅蓄电池生产过程中产生的废渣、集（除）尘装置收集的粉尘和废水处理污泥
	铅
	4000
	侧吹还原熔炼

	7
	铅烟尘
	HW48

321-014-48
	铅锌冶炼过程中，集（除）尘装置收集的粉尘
	铅、锌、银
	1000
	

	8
	综合回收铅废渣
	HW48

321-013-48
	铅锌冶炼过程中，提取金、银、铋、 镉、钴、铟、锗、铊、碲等金属过程中产生的废渣
	铅、锌、银、硫
	3000
	

	9
	硫化锌矿氧压浸出渣
	HW48

321-006-48
	硫化锌矿常压氧浸或加压氧浸产生的硫渣（浸出渣）
	铅、锌
	30000
	侧吹烟化炉

	10
	含铅烟灰
	HW48

321-013-48
	铜火法冶炼过程中集（除）尘装置收集的粉尘
	铅、铜
	2000
	高温反射炉

	11
	粗铅精炼浮渣
	HW48

321-016-48
	粗铅精炼过程中产生的浮渣和底渣
	铅、铜、锑
	1000
	

	12
	精炼渣
	HW48

321-018-48
	铅锌冶炼过程中，粗铅火法精炼产生的精炼渣
	铅、铜
	1000
	

	13
	铅电解阳极泥
	HW48

321-019-48
	铅锌冶炼过程中，铅电解产生的阳极泥及阳极泥处理后产生的含铅废渣和废水处理污泥
	铅、银
	7000
	富氧还原熔炼

	14
	含铅烟灰
	HW48

321-029-48
	铅再生过程中集（除）尘装置收集的粉尘。
	铅
	1000
	富氧还原熔炼

	15
	铅银渣
	HW48
321-021-48
	铅锌冶炼过程中，锌焙烧矿热酸浸出黄钾铁矾法、热酸浸出针铁矿法产生的铅银渣
	铅
	8000
	富氧还原熔炼

	合计
	151000
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